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	10 Международная конференция “Пленки и покрытия - 2011”

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

ПРОГРАММА
	31 мая – 3 июня 2011 г.

Санкт-Петербург

Россия


 Регистрация     9.00-10.00                        31 мая 2011 г.                                      Начало    10.00

Председатель – Кузнецов В.Г.                    Пленарное заседание

                             Солоненко О.П.
1. Вакуумно-дуговая обработка поверхности изделий железнодорожного транспорта
В.Г. Кузнецов,  В.П. Пониматкин,  Т.А. Курбанов
2. Газотермические и ионно–плазменные методы формирования твердосмазочных покрытий и пленок
Л.Н. Лесневский

3. Особенности микроструктуры керамических покрытий, сформированных с использованием сверхзвуковой плазмы

Н.А. Руденская,  Н.В. Соколова,  А.В. Новоселов,В.Д. Демидов,  Н.Л. Кравченко
4. Упрочнение поверхности инструмента и деталей машин перед осаждением сверхтвердых износостойких покрытий

С.Н. Григорьев
5. Компьютерное проектирование формирования газотермических покрытий из порошков металлов. Концепция, теоретические основы и программная реализация

О.П. Солоненко,  В.А. Бледнов,  В.И. Иордан
6. Вопросы технологии наноградиентных оптических покрытий

О.Д. Вольпян,  А.И. Кузьмичёв,  Ю.А. Обод,  П.П. Яковлев
7. Синтез и свойства твердых и сверхтвердых покрытий на основе Zr-Ti-Si-N и Ti-Hf-Si-N.
А.Д. Погребняк
Секционные заседания

8. Технология воздушно-плазменного нанесения защитно-декоративных покрытий

В.Я. Фролов,  Г.К. Петров,  Б.А. Юшин,  Д.В. Иванов
9. Повышение производительности процесса плазменно-дугового нанесения покрытий

В.Я. Фролов,  И.С. Чуркин
10. Осаждение алмазных пленок в сильноточном тлеющем разряде

С.А. Линник,  А.В. Гайдайчук
11. Газоструйное осаждение фторполимерных пленок с наночастицами серебра

А.К. Ребров,  А.И. Сафонов,  Н.И. Тимошенко
12. Фрикционные характеристики нанокомпозитных покрытий Zr–Ti–Si–N нанесенных на сталь Р6М5

В.М. Береснев,  А.Д.Погребняк,  М.Ю.Смолякова,  О.В.Соболь, В.В. Грудницкий,  У.С. Немченко,  В.Е. Фильчиков
13. Концентрационно-структурное упорядочение в ионно-плазменных покрытиях квазибинарных нитридных, карбидных и боридных систем на основе титана

О.В. Соболь,  А.Д. Погребняк,  В.М. Береснев,  В.Е. Фильчиков
14. Механика дефектных панелей с активными и пассивными накладками
Н.М. Якупов,  А.А. Абдюшев,  С.Н. Якупов
15. Механика пленок и покрытий со сложной структурой
Н.М. Якупов,  Н.К. Галимов,  С.Н. Якупов
16. Влияние потоков газовой и металлической плазмы на энергетическое состояния поверхности конструкционных материалов при вакуумной ионно-плазменной обработке

В.В. Плихунов,  Л.М. Петров
17. Защитные износостойкие покрытия для деталей погружного нефтедобывающего оборудования

Е.И. Харламов,  И.В. Акимов,  С.Н. Сарбучев
18. Использование покрытий нанометрового диапазона для повышения рабочих характеристик вакуумных нейтронных трубок

Н.Н. Щитов,  А.Н. Щитов
19. Установка для низкотемпературного плазмостимулированного осаждения из газовой фазы нитрида кремния

А.В. Еськов,  Н.А. Корнилов,  К.М. Крупальник,  С.И. Петров
20. Формирование двухкомпонентных слоев, осаждаемых в газовом разряде

Л.Б. Беграмбеков,  А.А. Гордеев,  А.А. Макаров, А.А. Кузьмин,  П.А. Шигин
21. Изготовление алюминиевых фольг пролётных энергоанализаторов

О.Л. Вересов,  С.В. Григоренко,  И.И. Межов,  В.Г. Мудролюбов,  А.П. Строкач,  С.С. Цыганков
22. Моделирование среднего заряда нанокластеров меди в аргоновой плазме низкого давления
В.Т. Барченко,  О.И. Гребнев,  Н.В. Крупович
23. Напыление многослойных алмазоподобных покрытий типа ta-C - α-C:H и их эксплуатационные свойства

А.Б. Владимиров,  И.Ш. Трахтенберг,  С.А. Плотников, А.П. Рубштейн,  В.А. Югов
24. Перспективы применения пленок на основе алмазоподобного углерода для модификации поверхности изделий медицинского назначения

А.П. Рубштейн,  А.Б. Владимиров,  И.Ш. Трахтенберг, Э.Б. Макарова,  С.А. Плотников,  И.П. Кудрявцева
25. Антибактериальные свойства алмазоподобных покрытий

А.Б. Владимиров,  И.Ш. Трахтенберг,  С.А. Плотников,  А.П. Рубштейн, В.А. Югов,  В.П. Коробов,  Л.М. Лемкина,  И.А. Морозов
26. Влияние хромового покрытия на захват водорода в цирконий
Л.Б. Беграмбеков,  А.А. Гордеев,  А.В. Грунин, С.В. Иванова,  А.С. Каплевский,  В.В. Квон
Председатель – Фролов В.Я.                   1 июня 2011 г.                                        Начало    10.00

                             Лясников В.Н.
1. Экспериментальное и теоретическое исследование процессов в дуговых плазмотронах для напыления

В.Я. Фролов,  Д. Урландт,  Г.К. Петров, Б.А. Юшин,  Д.В. Иванов,  М. Баева
2. Синтез и свойства плазменно-стимулированного углеродного конденсата

В.Г. Кузнецов,  В.П. Пониматкин
3. Новое технологическое оборудование – инновационным технологиям микро–, ноно–, радиоэлектроники
В.В.Одиноков

4 Удаление пыли при газотермическом напылении (принципы конструирования)

С.Н. Сарбучев
5. Результаты испытаний стальных токовых коллекторов с (Mn, Co)3O4 и (Mn, Co, Y)3O4 покрытиями для твердооксидных топливных элементов
Н.В. Гаврилов,  А.С. Каменецких,  А.В. Никонов
6. Влияние параметров электронного пучка и ионного потока на скорость плазменного азотирования аустенитной нержавеющей стали
Н.В. Гаврилов,  А.И. Меньшаков
7. Влияние азотирования инструментальной стали Р6М5 на абразивную износостойкость алмазоподобных покрытий
И.Ш. Трахтенберг,  С.А. Плотников,  T.E. Куренных, В.А. Югов,  Н.В. Гаврилов,  А.И. Меньшаков
8. Новый способ наноструктурирования сверхтвердых покрытий нестехиометрического кубического нитрида титана

В.М. Шулаев,  М.А. Запорожец,  А.Л. Васильев,  А.П. Редкокаша
9. Получение вакуумно-дуговых сверхтвердых наностуктурных покрытий Мo2N 

В.М. Шулаев,  В.С. Таран,  А.И. Тимошенко, В.В. Гасилин,  З.И. Колупаева,  А.П. Редкокаша
10. Плазменно-индукционное напыление наноструктурированных биосовместимых кальций-фосфатных покрытий имплантатов

А.А. Фомин,  В.Н. Лясников,  А.Б. Штейнгауэр
11. Эпиламы: многофункциональные защитные нанопленки фторПАВ – перспективы, унификация технологии

А.С. Вохидов,  Л.О. Добровольский
12. Электронно-пучковая модификация плазменного металлокерамического покрытия

В.Е. Овчаренко,  О.П. Солоненко
13. Возможности механохимии при подготовке порошков для напыления

В.А. Полубояров,  З.А. Коротаева,  О.П. Солоненко
14. Электропроводность пленок твердых растворов (SiC)1-x(AlN)x
Б.А. Билалов,  М.К. Гусейнов,  Г.Д. Кардашова, Р.Ж. Гитиномагомедов,  С.Э. Эюбов
15. Обработка в тлеющем разряде деталей машин и инструмента

М.Н. Босяков,  И.Л. Поболь,  О.И. Назарова
16. Формирование слоистого металлокомпозита ионно-плазменным напылением
А.А. Лозован А.А.,  А.С. Ленковец

17. Процессы массопереноса при лазерном напылении на внутренние поверхности трубных изделий
А.А. Лозован,  С.В. Прищепов,  М.А. Мишнев,  С.В. Франгулов
18. Влияние оплавления на состояние границы раздела покрытия с основным  металлом

Н.А. Руденская,  В.А. Копысов,  М.В. Руденская
19. Коррозионная стойкость и защитная способность вакуумных ионно-плазменных покрытий

В.В. Плихунов,  Л.М. Петров,  С.Б. Иванчук
20. Атомарные потоки металла и синтез сверхтвердых покрытий в тлеющем разряде с электростатическим удержанием электронов 

С.Н. Григорьев,  Ю.А. Мельник,  А.С. Метель
21. Долговечность керамического слоя термобарьерных покрытий для лопаток газовых турбин

Н.В. Можайская,  А.В. Мошников
22. Характеристика структурных изменений покрытий и материала лопаток турбин высокого давления ГТД в процессе эксплуатации

П.Т. Коломыцев,  В.Д. Ковалев,  В.П. Панков,  Д.В. Панков
23. Исследование способа удаления покрытий с лопаток турбин высокого давления ГТД

П.Т. Коломыцев,  В.Д. Ковалев,  В.П. Панков,  Д.В. Панков
24. Особенности микроструктур, образующихся в низкотемпературной металлической плазме дугового разряда

Н.А. Смоланов
25. Получение пленок переменного состава, толщины и состояния из плазмы дугового разряда
Н.А. Смоланов,  Н.А. Панькин
26. Особенности структуры и свойств легированных медью покрытий нитрида титана

А.Д. Коротаев, С.В. Овчинников,  В.Ю. Мошков,  С.В. Работкин
Председатель – Руденская Н.А.                               2 июня 2011 г.                                 Начало    10.00

                             Погребняк А.Д.
1. Наноструктурная модификация поверхностного слоя интерметаллического соединения Ni3Al при импульсном электронно-пучковом облучении 

В.Е. Овчаренко
2. коррозионный износ под воздействием физических полей
Н.М. Якупов,  Р.Р. Гиниятуллин
3. Экспериментальное исследование индукционной обработки газотермических покрытий 

В.Я. Фролов,  Е.А. Смирнова,  Б.А. Юшин
4. Методы обработки самофлюсующихся покрытий. Идукционный нагрев

В.Я. Фролов,  Е.А. Смирнова
5. Разработка технологии покрытия трубных изделий методом сверхзвукового плазменного напыления

И.В Кирнос,  С.А. Ильиных,  Б.Р. Гельчинский,  В.А. Крашанинин
6. Многокомпонентные комбинированные покрытия системы Zn-Ме (Ni-Al-Ti)

С.А. Ильиных,  Б.Р. Гельчинский,  В.А. Крашанинин, Л.И. Леонтьев,  О.Л. Залесова
7. Компактный торцевой холловский ионный источник для технологических  применений
В.Т. Свирин,  Д.В. Ксензов,  С.П. Марышев,  В.В. Михалкович,  А.Х. Хисамов
8. Нанесение просветляющих покрытий на 5 длин волн с использованием системы автоматического оптического контроля
Е.А. Хохлов,  А.Х. Хисамов
9. Методы и средства исследования механических и электрических свойств субмикронных и нанометровых пленок и покрытий
К.В. Гоголинский,  А.С. Усеинов,  К.С. Кравчук
10. Физико-механические свойства нано и микроструктурных покрытий из Al2O3, осажденных с помощью магнетрона
А.Д. Погребняк,  В.М. Береснев,  А.Ш.Каверина, И.В. Якущенко,  Б.А. Постольный
11. Разработка многослойных покрытий твердосплавного режущего инструмента на основе оценки их трещиностойкости
В.П. Табаков,  М.Ю. Смирнов,  М.А. Осипов
12. Вакуумно-дуговые многослойные покрытия для повышения рабочего ресурса металлообрабатывающего инструмента

И.Л. Поболь,  С.О. Селифанов,  Е.В. Станкевич,  Я. Райчик
13. Магнетронная распылительная система с испаряющейся мишенью

В.П. Кривобоков,  Р.С. Третьяков,  С.Н. Янин
14. Исследование керамических покрытий, полученных при различных условиях  ввода частиц в плазменный поток

Н.В. Соколова,  В.И. Кузьмин,  Н.А. Руденская, А.А. Михальченко,  Е.В. Картаев
15. Закономерности роста оксидных пленок на ионно-модифицированной поверхности
Е.Ю. Бондаренко,  Б.А. Калин,  Н.В. Волков,  И.В. Олейников
16. Вольтамперная характеристика магнетрона при распылении танталовой мишени в среде Ar + O2
А.Е. Комлев,  В.В. Плотников,  В.И. Шаповалов
17. Синтез нанопорошков диоксида титана для каталитических покрытий

Л.П. Ефименко,  В.Г. Барышников,  В.И. Шаповалов
18. Синтез нанокристаллических пленок оксидов и оксинитридов титана методом реактивного магнетронного распыления
В.Ф. Пичугин,  О.С. Кузьмин,  Н.С. Морозова, И.М. Ермолович,  М.Т. Пичугина,  А.А. Шаронова
19. Плазменные капсулирующие нанопокрытия для порошковых электролюминофоров
К.А. Огурцов,  Н.С. Морева,  А.А. Ерузин,А.А. Романов,  М.М. Сычев
20. Влияние наноматериалов на свойства специализированных покрытий

Н.С. Чернова
21. . Новые разработки течеискателей завода «Измеритель»

С.В. Кузнецов
22. Использование пленки с низкоэмиссионным покрытием для снижения тепловых потерь через светопрозрачные конструкции зданий и сооружений

А.Н. Захаров,  К.В. Оскомов,  С.В. Работкин, А.А. Соловьев,  Н.С. Сочугов
23. Возможности применения технологии плазменного напыления для изготовления изделий технического назначения из керамических и композитных материалов
А.А. Бочегов,  А.В. Ермаков,  С.В. Никифоров,  И.В. Вандышева
24. Применение методов плазменного напыления для формирования функциональных слоев в электролитической ячейке

Е.Ю. Пикалова,  А.К. Демин,  И.В. Кирнос, А.В. Ермаков,  С.М. Пикалов,  А.А. Бочегов
25. Плёнки оксида тантала в микроэлектронике и других областях

В.В.  Плотников
26. Компьютерное моделирование процесса образования наночастиц при золь-гель синтезе

Л.Ю. Аммон
27. Формирование покрытия карбида титана из металлической плазмы вакуумно-дугового разряда 

Д.М. Репеева,  Н.М. Посохин,  И.В. Сабуров,  Е.Д. Прялухин,  А.А. Лисенков
28. Покрытия на основе PE CVD нитрида кремния для современных приложений

С.Ф. Девятова,  О.И. Семёнова
Председатель – Кузнецов В.Г.                         3 июня 2011 г.                                   Начало    10.00

1. Эволюция поверхности алюминиевых сплавов АМГ2 и Al 1570 в процессе термического оксидирования
А.И. Козельская,  А.Р. Шугуров,  А.В. Панин
2. Карбоборидное упрочнение при электронно-лучевой наплавке

И.М. Полетика,  Т.А. Крылова,  С.А. Макаров
3. Исследование возможности наружного и внутритканевого применения селенсодержащих органических материалов и покрытий в медицинской практике

Т.Г. Дмитриенко,  А.В. Лясникова
4. Комбинированная технология получения биокомпозиционных покрытий  внутрикостных имплантатов с широким спектром функциональных характеристик
А.В. Лясникова,  О.А. Дударева,  И.П. Гришина
5. Моделирование наноструктурированных покрытий медицинских имплантатов
В.М. Таран,  А.В. Лясникова,  Е.А. Смирнова
6. Опыт эксплуатации лопаток газовых турбин газоперекачивающих станций с различными защитными покрытиями

Н.В. Дашунин
7. Соли 9R- симм. – октагидрохалькогеноксантилия как эффективные ингибиторы и блескообразующие добавки в процессах получения покрытий на медном электроде

Т.Г. Дмитриенко,  А.И. Горшков
8. Селенсодержащие гетероароматические соединения для получения покрытий в процессах электроосаждения кадмия на медном электроде

Т.Г. Дмитриенко,  А.И. Горшков
9. Методы оптимизации характеристик плазмоэлектролитических покрытий 

Л.Н. Лесневский,  М.А. Ляховецкий, С.В. Мадеев, В.Н.Тюрин,  М.Н. Черновский
10. Возможности магнетронных распылительных систем в формировании наноразмерных покрытий

Л.Н. Лесневский,  М.А. Ляховецкий,  С.В. Мадеев, В.Н.Тюрин,  А.М. Ушаков
11. Совершенствование метода атмосферного плазменного напыления теплозащитных покрытий на теплонапряжённые детали двигателей и энергоустановок
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